
TESTRESULTAT
Sängbotten Tolaga Bay Ram Plus
Bäddmadrass Fiord Soft

Produktfakta

Typ av fjädring i sängbotten Pocketresår

Material i stomme Trä

Några mätvärden från laboratorietestet

Uppmätt fjädringshårdhet med bäddmadrass     Mycket mjuk/Mjuk

Uppmätt fjädringshårdhet utan bäddmadrass Mjuk/Medium hård

Zonindelad fjädringshårdhet Tydlig zonindelning
Skador efter utmattnings- och stötprovning

Egenskaper

Värmeisolerande egenskaper Medel

Passar bäst för kroppstyp *) 2-3

Testresultat betyg 1 till 5 där 5 är bäst (vikt i totalbetyg inom parentes)

Ergonomiska egenskaper med bäddmadrass 3,8

Följsamhet och stöd för skulderpartiet 4,1

Följsamhet och stöd för ryggraden 3,3

Tryckfördelande egenskaper 4,0

Ergonomiska egenskaper utan bäddmadrass 3,7

Följsamhet och stöd för skulderpartiet 3,9

Följsamhet och stöd för ryggraden 3,5

Andningsförmåga 4,0

Uthållighet och hållfasthet/tålighet 4,8

Fjädringens uthållighet 5,0

Sättning 4,2

Tålighet för tryck och stötar 5,0

Totalbetyg 4,2

*) 1=mindre/lättare, 2=medelstora/medeltunga och 3=större/tyngre.

UPPDRAGSTEST

Tolaga Bay Ram PlusFiord Soft

Testfaktas laboratorietest av sängar

Laboratorietesterna utförs av EIM Ergonomie Institut München (komfort) och 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås (kvalitet). Komfortegenskaper 
omfattar sängens ergonomiska egenskaper och förmågan att leda bort fukt och 
värme (mikroklimat). Kvalitetsegenskaperna omfattar fjädringens uthållighet, 
materialets spänst och konstruktionens hållfasthet.
Tolkning och betygsättning av testresultatet görs i samråd med laboratorierna 
som utfört testet.
För Testfaktas kvalitetsmärkning “Testfakta Verified Quality & PerformanceTM” 
krävs ett totalbetyg på minst 4,0 och inget delbetyg under 3,0.

Inga skador


